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Apreciación
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Visual  

Mínimo 98,00   

0,807 – 0,809

Máximo 10

Característico

Máximo 0,100

Máximo 0,0020

Líquido Incoloro 
Transparente 
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ENSAYOS UNIDAD ESPECIFICACIÓN MÉTODO/NORMA

José Zabala 845 (1619), Garín, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Tel: (0348) 445-8008/8734/8735  /  (15) 3181-3802/3805  /  3220-1550/1551/1552/1553

info@thinnertede.com - www.thinnertede.com

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES APROBADOS

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PRODUCTO: BUTANOL SECUNDARIO
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